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Мягаля ашаьы вя yüksək тязйигли полиетилендян, ферросен вя онун диметилкарбинол 
тюрямясиндян истифадя едилмякля йени композит материалларынын алынмасына, онларын бязи 
електрофизики вя механики хассяляринин тядгигиня щяср олунмушдур. Апарылан тядгигатлар 
алынмыш композитлярин чох йцксяк фотоудуъу вя електрик кечириъи хассяляриня малик 
олдугдарыны эюстярмишдир.  
  
Мялумдур ки, сон заманлар оптоелектрон 

тятбигляри цчцн мцхтялиф фотощяссас полимер 

материалларындан 1, цзви йарымкечириъилярдян 

2, фотощяссас гейри-цзви йарымкечириъи 

композитлярдян 3 даща интенсив инкишаф едян 
техника сащяляриндя эениш истифадя олунур.  
 Бу бахымдан тягдим олунан мягаля, 
йени даща еффектив фотощяссас композит 
материалларынын алынмасында истифадя олунан 
полиетилен (ПЕ)-металцзви бирляшмя икили 
системинин гаршылыглы тясиринин нятиъяляриня щяср 

олунмушдур. ПЕ:(Ъ5Щ5)2Фе ферросен (Фъ) 4 вя 
онун диметилкарбинол Ъ5Щ5ФеЪ5Щ4Ъ(ЪЩ3)2ОЩ 

5 тюрямясиндян истифадя етмякля ПЕ:Фъ(Фъ–
Ъ(ЪЩ3)2ОЩ) %-ля кцтля нисбятляри мцвафиг 
олараг 10: 0.5; 10:1; 10:2 вя 10:2.5 эютцрцлмякля, 
яввялъя онлар бир йердя механики олараг нарын 
тоз щалына, даща сонра ися 13-15 МПа тязйигля 

прес формайа салынмышдыр ки, нятиъядя 0.2  1 мм 
арасында дяйишян мцхтялиф галынлыглы композит 
нцмунялярин щазырланма технолоэийалары ишляниб 
щазырланмышдыр. 
 Ашаьы вя йüksək тязйигли полиетилен ясаслы  
нейтрал композитлярин алынмасында ясас мягсяд 
гейри полйар тяркибли нцмунялярин алынмасы 
олмушдур. 
 Алынмыш композит нцмуняляриндяки 
ферросен вя йа онун тюрямясинин кцтля пайындан 
асылы олмайараг щазырланмыш ачыг сары рянэли 
композитлярин рянэи узун мцддят щава шяраити иля 
тямасда  олдугда беля дяйишмяз галмышдыр. 
Чцнки, ИГ-спектрал методла мцяййян 
олунмушдур ки, йениъя щазырланмыш нцмунялярин 
ПЕ-Фъ композитиня уйьун эялян валент удулма 
золаглары бир нечя айдан сонра 30-420Ъ 

температурда сахланылан нцмунялярин  валент 
удулма золаглары иля там цст-цстя дцшцр. 
 Беляликля дя, мцяййян едилмишдир ки, ПЕ–

Фъ Фъ–Ъ(ЪЩ3)ОЩ2 композити ачыг щава 
шяраитиндя узун мцддят галдыгда щеч бир 
оксидляшмяyə вя щидролизя мяруз галмыр. 

 Aлынмыш йени композит нцмуняляринин 
щям механики, щям дя електрофизики хассяляринин 
тядгиг олунмушдур.  
 Бунун цчцн композитляр елктрод кими 
алцминиум фoлгасына 15 МПа тязйигля преслянмиш 
вя 20х20х0.07 мм галынлыглы нцмуняляр 
щазырланмыш вя юлчмяляр електрометрика У5-11 
тип волтметриндя апарылмышдыр. Ишыьын интенсивлийи 

2004000 Вт/м2 интервалында дяйишдирилмякля, 
композитя верилян эярэинлик 100 В олмушдур.  
 Мялум олмушдур ки, полиетиленя 
йеридилмиш ферросенин кцтля пайынын мигдарынын 
артмасы онун механики хассялярин чох мцсбят, 
ферросенин тюрямясинин полимердяки пайынын 
артмасы ися  мянфи тясир эюстярмишдир.  
 Композит нцмуняляринин тядгиги ися чох 
мараглы бир факты ортайа чыхартмышдыр. Беля ки, 
йарымкечириъи материал – ПЕ композитляриндя 

яэяр щ тясири материалын мцгавимятини азалдырса 

ПЕ-Фъ, яксиня, щ верилмяси онун мцгавимятини 
102 дяфяйя гядяр артырмаьа имкан верир ки, бу да 
сонда ПЕ-Фъ типли композитлярин чох йцксяк 
фотоудуъу вя електрик кечириъилийиня малик 
олдугларыны сцбут едир.  
 Башга сюзля, яэяр классик йарымкечириъи 
материалларла полимер материалларын ямяля 
эятирдикляри композитляр бир гайда олараг 
фотощяссас, йцксяк електрик кечириъилийя малик 
материаллар ямяля эятирирлярся, онда бу 
полимерлярин кечид елементли металцзви 
бирляшмялярля ямяля эятирдикляри композит 
материаллары да бир гайда олараг йцксяк 
фотоудуъу вя електрик кечириъилийи хассяси 
эюстярирляр. Беля бир еффектин йаранмасына сябяб 
кими, ферросеня верилян ишыг шцаларынын дямирин 
ферросен молекулунда 0.6 щисся валент 
електронларынын щяйяъанланараг Ъ-Фе-Ъ дипол 
ващидинин артмасы, гаранлыгда ися диполун 
яввялки вязиййятя гайытмасы щалы эюстяриля биляр. 
 Диэяр тяряфдян бу физики еффек ишыг шцалары 
тяряфиндян ферросен молекулунун ионлашараг  (Фе 
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+ щ Фе+ + е-) вязиййятиня кечмяси вя 
сонрадан ися чыхыш електродунун ишыг шцалары 

тяряфиндян йарадылмыш мяркязляр тяряфиндян 
тутулмасы щесабына баш верир. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕР-ФЕРРОЦЕНА И ЕГО 

ПРОИЗВОДНЫХ И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ИХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

З.М.Мамедова, О.Х.Акперова, Е.А.Абдулазимова, А.И.Рустамова 

Статья посвящена получению новых композиций с применением  полиэтилена, ферроцена и его 

производных, полученных при низких  и высоких давлениях, исследованию некоторых их 

электрофизических и механических характеристик. Проведенные исследования показали, что  

полученные композиции обладают высокими фотопоглотительными и электропроводными  

свойствами.  
 

OBTAINING OF NEW POLYMER-FERROCENE AND ITS DERIVATIVES BASED 
COMPOSITES AND RESEARCH OF THEIR SOME ELECTROPHYSICAL, MECHANICAL 

PROPERTIES 

Z.M.Mamedova, O.Kh.Akbarov, Y.A.Abdulazimova, A.I.Rustamova 

 

The article deals with obtaining of new composite materials by using low and high pressure polyethylene, 

ferrocene and its dimethylcarbinol derivatives, as well as the research of their some electrophysical and 

mechanical properties. The experiments showed that the obtained composites have high photoabsorbing 

and electric-conducting properties. 

 

 

 

 
 


