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СнСб2С4 – ПбСб2С4 СИСТЕМИНИН ТЯДГИГИ

Ш.Щ.Мяммядов, Щ.Р.Гурбанов

АМЕА-нын Кимйа Проблемляри Институту

СнСб2С4 – ПбСб2С4 системи там гатылыг интервалында тядгиг едилмиш вя илк дяфя олараг системин щал
диаграмы гурулмушдур. Мцяййян олунмушдур ки, системин 1:1 нисбятиндя 825К температурда
конгруент ярийян СнПбСб4С8 тяркибли бирляшмя вя 80 мол% ПбСб2С4 интервалында щяллолма сащясиня
малик бярк мящлул алынмышдыр. Алынмыш бирляшмянин вя бярк мящлулун гяфяс типи мцяййянляшдирилмиш
вя гяфяс сабитляри щесабланмышдыр.

СнСб2С4 – ПбСб2С4 системи яввялляр
юйрянилмямишдир. Бу системи юйрянмяк цчцн
эютцрцлмцш цчлц бирляшмяляр, саф, тямиз елемент-
лярдян синтез олунмушдур: Сн-Б4, Сб-Ъй-4,
С-Б5, Пб-Ъ-000. Цчлц бирляшмялярин синтези щаг-
гында ядябиййат гайнагларында кифайят гядяр
мялумат верилмишдир. СнСб2С4 – компоненти
синтез олундугдан сонра мцяййян олунмушдур
ки, ядябиййат мянбяляриня уйьун олараг орторо-
мбик сингонийада кристаллашыр вя гяфяс сабитляри
а=25,64 Å, б=20,38 Å, ъ=3,89 Å-дир [1].
ПбСб2С4 – бирляшмяси ися орторомбик синго-
нийада кристаллашыр вя гяфяс сабитляри  а=19,6 Å,
б=7,99 Å-дир [2]. СнСб2С4 – бирляшмяси инкон-
груент бирляшмя олуб, 785К температурда,
ПбСб2С4 – бирляшмяси ися конгруент бирляшмя
олуб 895К температурада ярийир.

ТЯЪРЦБЯНИН  МЕТОДИКАСЫ
СнСб2С4 –  ПбСб2С4 системинин яринтиля-

риндян ибарят нцмуняляри синтез етмяк цчцн
СнСб2С4  вя ПбСб2С4 – илкин маддяляриндян исти-
фадя едилмишдир. СнСб2С4 – ПбСб2С4 системиндян
18 нцмуня синтез едилмишдир. Синтез щавасызлаш-
дырылмыш (0,013Па) кварс ампулада апарылмышдыр.
Яринтиляри алмаг цчцн щяр биринин синтези 2 саат
давам етдирилмиш вя синтез заманы гаршылыглы
тясирин там баша вермяси цчцн ампула бир нечя
дяфя механики гарышдырылмышдыр.

Алынмыш яринтиляри там таразлыг щалына
эятирмяк цчцн 600К температурада 250 саат
дямлянмишдир. Тядгигат ишиндя Диференсиал
термики (ДТА), рентэенфаза (РФА), микро-
гурулуш (МГА) анализ методларындан, сыхлыьын
вя микробярклийин юлчцлмясиндян истифадя едил-
мишдир. РФА «Дрон-2» дифрактометри васитясиля
апарылмышдыр. Бу заман ЪуКa шцаланмасындан
вя Ни филтриндян истифадя едилмишдир. ДТА цчцн
ЩТП-75 пирометриндян истифадя едилмишдир.
Гыздырылма суряти 9дяр./дяг олмушдур.

МГА анализи «МИМ-7» микроскопун-
да апарылмышдыр. Микробярклик ися «ПМТ-3» ъи-
щазында юлчцлмцшдцр.

АЛЫНМЫШ НЯТИЪЯЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН
МЦЗАКИРЯСИ

Физики-кимйяви анализин методларындан
истифадя едяряк СнСб2С4 – ПбСб2С4 системинин щал
диаграмы гурулмушдур.
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Шякил 1.  СнСб2С4-ПбСб2С4 системинин щал диаграмы

Щал диаграмындан эюрцндцйц кими
системин 1:1 нисбятиндя СнПбСб4С8 тяркибли бир
бирляшмя ямяля эялир. СнПбСб4С8 бирляшмяси
термики анализин нятиъясиня ясасян 825К тем-
пературунда ярийир. Ейни заманда системдя ики
евтектика алынмышдыр.

Евтектик нюгтянин координатлары; 65
мол%-ПбСб2С4 725К,  25 мол%- ПбСб2С4 700К.
Илкин компонентлярин вя синтез олунмуш ярин-
тиляри физики-кимйяви анализ методлары иля апарылан
тядгигат эюстярмишдир ки, онларын ясасында мящ-
дуд щяллолма сащяси мювъуддур. СнПбСб4С8

бирляшмяси, ПбСб2С4 бирляшмясиндя отаг темпе-
ратурунда 20мол%-я гядяр щялл олараг бярк
мящлул ямяля эятирир. Евтектика температурунда
СнПбСб4С8 щялл олмасы 26%-я гядяр артыр.

СнСб2С4-ПбСб2С4 системинин 0-50 мол%
СнСб2С4 щиссяси мцряккяб физики-кимйяви гар-
шылыглы тясирля характеризя олунур. СнСб2С4 бир-
ляшмяси перитектик реаксийа иля ямяля эялир. Она
эюря дя температур ашаьы дцшдцкдя СнС-ин илкин
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кристаллашмасы баш верир. Температур 785К-дян
700К-ня ендикдя СнС сярф олунараг майе иля
СнСб2С4 цчлц бирляшмясини ямяля эятирир.

Она эюря дя системин бу щиссясинин
субсолидус щиссясиндя ики фаза бирликдя  кристал-
лашыр. Мящз, бу мянада СнСб2С4-ПбСб2С4 сис-
темини гисмян квазибинар кясик адландырмаг
олар.

Алынмыш СнПбСб4С8 бирляшмясинин вя 80
мол% ПбСб2С4 бярк мящлулун гяфяс типи
мцяййянляшдирилмиш вя гяфяс сабитляри щесаблан-
мышдыр. Мцяййян олунмушдур ки, СнПбСб4С8

бирляшмяси орторомбик сингонийада кристаллашыр
вя гяфяс сабити а=19,68 Å, б=7,91 Å.  80  мол%
ПбСб2С4 бярк мящлулу ися орторомбик сингони-
йада кристаллашыр вя гяфяс сабити а=19,64 Å,
б=7,96 Å бярабярдир.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СнСб2С4 – ПбСб2С4

Ш.Г.Мамедов, Г.Р.Гурбанов

Физико-химическими методами анализа изучена и впервые построена диаграмма состояния в системе
СнСб2С4-ПбСб2С4. В указанной системе при соотношении 1:1 было получено конгруэнтное соединение
состава СнПбСб4С8. Кроме того, на основе ПбСб2С4 получен 80 моль% твердого раствора. Изучены
параметры кристаллической решетки соединения СнПбСб4С8  и твердого раствора на основе ПбСб2С4 (80
моль%) и определены их сингонии.

ANALYSIS OF СнСб2С4 – ПбСб2С4 SYSTEM

Sh.H.Mammadov, H.R.Gurbanov

Through the use of physical – chemical analysis, the state diagram of СнСб2С4 – ПбСб2С4 system has been
constructed for the first time. In the system, at 1:1 correlation СнПбСб4С8 congruent compound has been obtained.
Melting temperature of the compound is 825K. In the system, on the base of 80 %mol ПбСб2С4 a solid solution has
been obtained. The cell type of the solid solution and the obtained compound  determined and the cell constants
calculated.


